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	ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Чемпионат  «Junior Skills»-2023 
Компетенция:  
 «Сварочные технологии »
	

	Модуль  «Образцы сварных соединений» 

	ЗАДАНИЕ 
Конкурсантам  необходимо изготовить два  образца:  «Стыковое соединение» и «Тавровое  соединение»   из  стальных пластин толщиной 4 мм. 

Инструкционная карта

	Эскиз
	Порядок изготовления
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	 На тренировочных  пластинах выбрать режим сварки (диаметр электрода и сварочный ток).

	3 этап
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Установить пластину 1(100*50*4) на пластину 2 (100*100*4мм) вертикально с помощью магнитного угольника так, чтобы она находилась от торца пластины 1 на расстоянии 30 мм. Пластину 2 прихватить к пластине 1, согласно рисунка. Длина прихватки 5-10мм.

	4 этап
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	Прихватить пластину 3(100*50*4) к пластине 4(100*50*4) двумя прихватками длиной 5 -10 мм, отступив от краев 10 мм.

	5этап

	Показать сборку  всех соединений экспертам

	4 этап
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Выполнить сварной шов в тавровом соединении в нижнем положении за один проход.

	6этап
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	Выполнить сварной шов в стыковом соединении в нижнем положении за один проход.

	7 этап
	Очистить все сварные швы с помощью металлической щетки на расстоянии 20мм от шва  и предоставить  сварные соединения экспертам на оценку.
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